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7. Auswertung der Meßergebnisse 
 
In den Anlage 2 und 3 sind die Ergebnisse der Analysen der Stagnationsbeprobungen, also 
der Beprobungen, die morgens nach mindestens 12-stündiger Standzeit vorgenommen 
wurden, dargestellt.  
 
Im Rohwasser (Probenahmestelle vor dem Filter) wurden Konzentrationen an Kupfer 
zwischen 3,4 und 4,5 mg/l gemessen. Im Reinwasser (Probenahmestelle nach dem Filter) 
ergaben sich Kupferkonzentrationen von 0,02 (Beginn des Versuches) bis 0,43 mg/l (gegen 
Ende des Versuches). Es ist somit ein Abscheidegrad zwischen 90 % und 99 % festgestellt 
worden. 
 
Die im Rahmen dieser Untersuchung durch das Filter geflossene Wassermenge betrug 
10,2 m³. Die Durchflußgeschwindigkeit hat sich auf eine Größenordnung von ca. 0,6 l/m 
reduziert. Dieser Wert wurde bereits bei einer absoluten Menge von ca. 7 m³ erreicht. 
 
 

8. Zusammenfassung 
 
Das getestete Filtersystem Carbonit Monoblock weist unter den beschriebenen 
Versuchsbedingungen über eine Standzeit von ca. 10 m³ folgende Eigenschaften auf: 
 
• Wirkungsgrad der Kupferreduktion > 90 % (Abscheidegrad) 
• Reduktion der Kupferkonzentrationen auf Werte unterhalb des Grenzwertes der TVO 
• bzw. Reinigung von Trinkwasser, daß durch Kupfer hoch belastetet ist, auf entsprechend 

toxikologisch unbedenkliche Werte. 
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Anlage 2: Grafische Darstellung der Ergebnisse 
 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,0 1,2 2,3 3,4 4,4 5,1 5,9 6,7 7,6 9,4 10,2

Durchfluß absolut [m³]

K
u

p
fe

r-
ko

n
ze

n
tr

at
io

n
 [m

g
/l]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

A
b

sc
h

ei
d

eg
ra

d
 [%

]

Abscheidgrad
Kupferkonzentration vor Filter
Kupferkonzentration nach Filter



Anlagen zum Untersuchungsbericht Nr. 6-99/053 
Kupferreduktion durch Carbonitfilter 

Anlage 3: Tabelle mit Einzelergebnissen 
 
Versuchsreihe: Kupfergehalt im Trinkwasser - Ergebnisprotokoll

Lauf Nr: Datum Uhrzeit Durchfluß 
absolut

Kupferkonzentration 
vor Filter

Kupferkonzentration 
nach Filter

Abscheidgrad

von [m³] [mg/l] [mg/l] x [%]

1 11.05.99 16:00 0,000 3,60 0,04 98,9
2 12.05.99 07:15 0,568 3,50 0,02 99,4
3 14.05.99 08:10 1,238 3,40 0,04 98,8
4 17.05.99 07:00 1,758 4,40 0,04 99,1
5 18.05.99 07:05 2,334 3,40 0,15 95,6
6 19.05.99 07:10 2,879 3,50 0,20 94,3
7 20.05.99 07:00 3,403 3,80 0,24 93,7
8 21.05.99 07:00 3,888 4,40 0,26 94,1
9 25.05.99 10:00 4,388 3,80 0,28 92,6
10 26.05.99 07:00 4,678 3,70 0,30 91,9
11 27.05.99 07:10 5,108 4,40 0,35 92,0
12 28.05.99 07:00 5,518 4,30 0,38 91,2
13 31.05.99 07:10 5,928 3,90 0,38 90,3
14 01.06.99 07:00 6,288 4,40 0,43 90,2
15 02.06.99 07:10 6,668 4,50 0,43 90,4
16 03.06.99 07:00 7,068 4,30 0,41 90,5
17 04.06.99 10:15 7,588 4,50 0,42 90,7
18 07.06.99 07:15 8,700 4,30 0,38 91,2
19 09.06.99 07:00 9,388 4,30 0,42 90,2
20 10.06.99 07:10 9,708 4,10 0,40 90,2
21 11.06.99 06:50 10,218 4,20 0,41 90,2
Minimum 3,40 0,02 90,2
Maximum 4,50 0,43 99,4
Mittelwert 4,03 0,28 93,1
 




